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초록: SLS 3-D 프린팅 적층 공정에서 형성 층의 치수 안정성 향상을 위하여 유리 비드를 첨가하여 이에 따른 적층

가공성 변화와 융착 공정으로 만들어진 형성 층의 물성 변화를 확인하여 보았다. 나일론 분말에 유리 비드를 15%

이내로 첨가하면 분말 흐름 특성을 판단하는 Hausner ratio가 증가하나 1.25로 제한되어 SLS 3-D 프린팅 분말 슬라

이싱 공정에는 지장이 없음을 확인하였다. 유리 비드의 첨가는 형성 층의 치수 안정성을 향상시키는 동시에 flexural

strength 또한 증가시킴을 알 수 있었다. 유리 비드를 나일론 용액으로 코팅하는 경우, 융착 공정이 개선됨을 알 수

있었으며 그 결과, 추가적인 치수 안정성 증가와 flexural strength 개선을 확인할 수 있었다.

Abstract: Glass bead was introduced to enhance the dimensional stability in the layer made by SLS 3-D printing. The

effects of glass bead on the slicing process and physical properties of layer made by sintering process were investigated.

It was found that Hausner ratio which shows the flow ability of powder increased by glass bead but it was remained under

1.25 which did not affect the slicing characteristic of nylon powder in SLS 3-D printing by addition of glass bead less

than 15%. The enhancement of dimensional stability and increase of flexural strength were noticed in the layer made by

nylon with glass bead. Further improvements on dimensional stability and flexural strength were found when nylon

coated glass bead was applied.

Keywords: selective laser sintering 3-D printing, sintering, Hausner ratio, glass bead, dimensional stability, flexural

strength.

서 론

SLS(selective laser sintering) 3-D 프린팅은 고분자 분말을

CO2 레이저를 이용하여 융착(sintering)하여 층을 형성시키고

이 위에 다시 고분자 분말을 슬라이싱(slicing) 하여 추가적인

층을 형성시켜 성형체를 만드는 3-D 프린팅 기술이다.1,2 따

라서 고분자 분말의 흐름 특성과3 융착 거동4,5 그리고 형성된

층의 치수 안정성은6 SLS 고분자 분말 재료를 선정하는데 있

어서 매우 중요한 요소이다.

SLS 3-D 프린팅 공정 중 분말의 슬라이싱 공정은 분말의

흐름 특성이 매우 중요하다. 일반적으로 분말의 흐름 특성은

분말의 tapped 밀도와 bulk 밀도로 표시되는 Hausner ratio7

로 나타낼 수 있으며 슬라이싱 공정의 경우 1.25 이하가 되

어야 공정이 가능한 것으로 알려져 있다. 분말의 흐름성은 분

말의 크기, 분말의 입도 분포 그리고 분말 모양에 따라 결정

되며 일반적인 SLS 3-D 고분자 분말로 많이 사용되는 분말

은 20-80 µm의 크기를 가지고 있으며 모양은 감자 모양을 갖

는 것으로 알려져 있다. 현재 가장 많이 사용되는 고분자 분

말은 나일론, 폴리에터에터케톤 등을 들 수 있으며 폴리에터

이미드와 같은 엔지니어링 플라스틱으로 그 영역이 확장되고

있다.2,6,8

슬라이싱 공정에 의하여 고분자 분말 층이 형성되면 다양

한 레이저에 의하여 분말과 분말이 연결되는 융착 공정으로

형성 층이 만들어지게 된다. SLS 3-D 프린팅에서 유기 물질

인 고분자는 레이저에 의하여 가열과 냉각이 반복되면서 적

층되는 과정을 거치며 유기 물질 고유의 열 수축 및 팽창이

반복적으로 이루어 지며 이는 적층 공정에 많은 문제점을 야

기한다.2,6,9 이를 해결하기 위하여 고분자 SLS 3-D 프린터는

적층을 위한 항온 챔버가 필요하며 이로 인하여 프린터 가격

상승 및 적층 속도 감소를 초래하는 문제점이 확인되고 있다.
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따라서 사용 고분자 분말은 우수한 흐름 특성, 융착 특성과

함께 열에 의한 치수 안정성이 우수한 소재가 요구되고 있다.

본 연구에서는 SLS 3-D 프린팅에 가장 많이 사용되는 나

일론 분말의 적층 공정에서 치수 안정성을 향상시키기 위하

여 나일론 분말에 유리 비드를 첨가하여 유리 비드가 적층

공정에 미치는 영향과 형성 층의 물성 변화를 함께 살펴보았다.

실 험

본 연구에서는 평균 입도와 균일도가 각각 51.8 µm, 0.282

인 Exceltec사 나일론12(PA1550)를 SLS 고분자 분말로 사용

하였다. 나일론에 혼합하여 사용한 Bnk Media사와 Binex사

의 유리 비드(GB) 평균 크기는 각각 13, 45 µm였으며 나일

론에 체적 비로 0-15% 첨가하여 사용하였다. 유리 비드와 나

일론 분말의 융착 특성을 증가시키기 위하여 나일론 분말을

HFIP(hexafluoro-2-propanol) 용액에 녹여 이를 유리 비드에

코팅하여 함께 사용하였다. 유리 비드에 코팅된 나일론의 양

을 확인하기 위하여 TA사 TGA(Q50)를 이용하여 각 코팅 용

액 농도에 따른 유리 비드에 코팅된 나일론 무게를 확인하였다.

유리 비드가 첨가된 나일론 분말의 흐름 특성을 측정하기

위하여 자체 제작한 밀도 측정 장치를 사용하여 ASTM B

527-93 방법에10 의하여 tapped 밀도와 bulk 밀도를 구하여 이

들의 비로써 Hausner ratio를 측정하여 분말 흐름성을 계산하

였다. Hausner ratio에 따른 분말의 실제적인 흐름 특성을 확인

하기 위하여 3-D 프린팅에 사용되는 slicing knife(Daetwyler,

doctor blade)를 이용하여 유리판 위에 분말을 슬라이싱하여

표면을 관찰하였으며 광학현미경(Olympus, Bx51)을 사용하

여 슬라이싱에 의한 분말 분포의 균일성을 확인하였다.

유리 비드가 포함된 나일론 분말은 40 watt CO2 레이저가

장착된 SLS 3-D 프린터(Sentrol, 3D-SS150)를 사용하여 시

편을 제조하였으며 이때 레이저 파워는 3.2 watt(8%), 스캔

간격은 0.2 mm 그리고 스캔 속도는 30 mm/sec로 하여 분말

을 레이저로 융착하여 층을 제조하였다. 이때 제조된 시편은

두께가 0.4 mm이고 폭이 20 mm로 제조하여 치수 안정성 시

편과 기계적 강도 측정 시편으로 사용하였다. 형성 층의 치

수 안정성은 상온에서 150 oC까지의 체적 변화를 TMA(TA,

Q400)를 이용하여 측정하고 단위 온도당 체적 변화로 열팽

창계수(CTE : ppm/oC)를 계산하고 시편 두께에 따른 측정 오

차를 최소화하기 위하여 이를 두께로 나누어 치수 안정성을

확인하였다. 융착에 의하여 형성된 층의 기계적 측정은 3

point bending에 의하여 LLOYD사의 UTM LR30K로 굴곡 강

도를 측정하였다.

결과 및 토론

Figure 1에 나일론 분말과 유리 비드가 포함된 나일론 분

말의 흐름 특성을 Hausner ratio로 나타내었다. 그림에서 보

는 바와 같이 SLS 3-D 프린터용으로 만들어진 나일론 분말

은 1.18로 scale of flowability로11 보면 흐름 특성이 good에

해당됨을 알 수 있다. 유리 비드를 첨가하는 경우 비드 크기

에 관계없이 비드를 10% 정도 첨가하면 Hausner ratio가 최

대 1.20까지 증가됨을 알 수 있다. 이는 scale of flowability

에서 fair 수준의 흐름 특성이며 따라서 첨가된 유리 비드는

SLS 3-D 프린팅의 슬라이싱 공정에 영향을 미치지 않을 것

으로 판단된다. 본 연구에서 사용된 유리 비드는 감자형 모

양의 입자 모양을 갖는 나일론에 비하여 완전한 구형이며 자

체의 Hausner ratio는 크기에 따라 1.076과 1.251로 나일론 보

다 낮거나 높은 것을 사용하였으나 혼합 시 이에 따른 영향

은 없음을 알 수 있었다. 따라서 유리 비드 첨가에 의한 흐

름 특성 변화는 유리 비드 크기와 모양보다는 서로 다른 재

료의 혼합 특성에 의한 결과임을 알 수 있다.

Figure 2에 실제 3-D 프린팅에 사용되는 slicing knife를 이

용하여 유리판 위에 나일론 분말과 유리 비드가 첨가된 분말

을 슬라이싱한 후 표면 사진과 광학현미경으로 빛을 투과하

여 분말의 슬라이싱 균일성을 관찰하여 나타내었다. 보는 바

와 같이 유리 비드를 첨가하여도 슬라이싱 표면에는 크게 영

향을 미치지 않음을 알 수 있었으며 현미경 사진에서 확인된

바와 같이 파우더가 균일하게 분포되어 있음을 확인할 수 있

었다.

Figure 3에 유리 비드 첨가에 의한 나일론 분말로 프린팅

된 시편의 치수 안정성 변화를 나타내었다. 그림에서 보는 바

와 같이 유리 비드가 첨가되지 않은 분말로 제조된 시편의

CTE가 335 ppm/oC 정도를 보이는 반면, 15%의 유리 비드가

첨가된 시편은 CTE가 260 ppm/oC까지 감소함을 알 수 있다.

유리 비드가 첨가되지 않은 나일론 분말을 용융 가공에 의하

여 같은 두께 필름으로 만들어 측정한 CTE가 250 ppm/oC

임에 비하여 융착에 의하여 만들어진 시편은 상대적으로 높

Figure 1. Hausner ratio of nylon powder with glass beads.
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은 CTE 값을 보임을 알 수 있다. 이는 융착에 의하여 형성

된 형성 층은 용융 층과는 달리 분말과 분말간 necking으로

연결되어 있어 빈 공간이 존재하며 따라서 온도가 증가됨에

따라 치수 변형이 더 심해짐을 알 수 있다. 유리 비드를 나

일론에 첨가하면 파우더와 파우더 사이에 유리 비드가 존재

하는 유무기 하이브리드 형태를 유지할 수 있으며 따라서 유

리 비드가 열에 의한 나일론의 팽창과 수축을 억제하는 역할

을 함에 따라 치수 안정성이 급격히 개선됨을 확인할 수 있

다. 특히 작은 크기의 유리 비드를 동량으로 첨가하면 나일

론 분말과 분말 사이에 유리 비드가 더 많이 존재할 수 있어

보다 개선된 치수안정성을 보임을 알 수 있다. 

Figure 4에 유리 비드가 첨가된 나일론 형성 층에 굴곡 강

도를 나타내었다. 그림에서 보는 바와 같이 1% 이상의 유리

비드 첨가에 의하여 굴곡 강도가 급격히 증가함을 알 수 있

다. 유리 비드가 들어가 있지 않은 융착에 의하여 만들어진

형성 층은 3 point bending에 의하여 necking으로 연결된 나

일론 분말과 분말의 파단이 일어나 매우 낮은 굴곡 강도를

보인다. 유리 비드가 첨가되면 유기물과 무기물의 서로 다른

재료의 결합에 의하여 이들 계면에서 파단이 일어나 굴곡 강

도가 감소될 것으로 예상되었으나 이와는 반대로 굴곡 강도

가 증가됨을 알 수 있다. 이러한 결과는 유리 비드가 나일론

에 비하여 월등히 우수한 기계적 강도를 가지고 있어 혼합에

의한 강도 증가로 생각된다.

Figure 5에 나일론이 코팅된 유리 비드의 코팅 무게를 확

인하기 위하여 TGA로 코팅된 나일론을 제거하여 이들의 무

게를 확인하여 용액 농도에 따른 코팅 무게를 확인하여 나타

내었다. 용액의 농도가 증가됨에 따라 코팅된 나일론의 무게

가 증가됨을 알 수 있어 유리 비드의 코팅 두께가 증가됨을

알 수 있다. Figure 6에 나일론 분말 그리고 나일론 분말과

유리 비드의 융착 현상을 광학현미경으로 확인하여 나타내었

다. Figure 6(a)에서 보는 바와 같이 나일론 분말와 분말 사

이에 necking이 형성되면서 융착이 진행되었음을 확인할 수

있다. Figure 6(b)에 나일론과 유리 비드의 융착을 나타내었

다. 그림에서 보는 바와 같이 Figure 6(a)에 비하여 형성된

neck이 약함을 알 수 있다. 즉, 레이저에 의하여 나이론 분말

만 녹으면서 유리 비드와 융착이 진행되어 상대적으로 약한

융착이 일어남을 알 수 있다. 하지만, 유리 비드에 나일론이

코팅된 유리 비드를 사용하는 경우 Figure 6(c)에서 보는 바

와 같이 레이저에 의한 나일론의 용융과 함께 유리 비드 표

면에 존재하는 나일론도 함께 용융이 일어나 상호 융착 현상

이 일어나 나일론 분말과 유리 비드의 융착에 비하여 보다

강한 neck이 형성됨을 알 수 있으며 이러한 변화된 형태는

형성 층의 치수안정성에 영향을 미칠 것으로 판단된다.

Figure 2. Slicing characteristics of nylon powder with glass beads;

(a) photographs of slicing surface; (b) optical micrographs of slicing

surface.

Figure 3. Dimensional stability of sintered nylon with glass beads.

Figure 4. Effect of glass beads on flexural strength of sintered

nylon by SLS 3-D printing.
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Figure 7에 나일론이 코팅된 유리 비드 10%를 첨가한 나

일론의 흐름 특성을 나타내었다. 그림에서 보는 바와 같이 유

리 비드에 코팅된 나일론의 함량이 증가됨에 따라 Hausner

ratio가 증가됨을 볼 수 있으나 1.25 이하를 유지함에 따라 파

우더의 슬라이싱 공정에는 크게 지장을 주지 않음을 알 수

있다. 이러한 Hausner ratio의 증가는 유리 비드에 형성된 나

일론의 코팅 불균일성에 기인한 것으로 예측할 수 있다.

Figure 8에 나일론이 코팅된 유리 비드를 첨가하여 제조된

시편의 치수 안정성을 나타내었다. 그림에서 보는 바와 같이

일반 유리 비드의 CTE가 300 ppm/oC을 보이는 반면, 나일론

이 코팅 되면 CTE가 150 ppm/oC으로 치수안정성이 현저하

게 증가됨을 알 수 있다. 이는 Figure 6에서 보는 바와 같이

개선된 나일론 분말과 유리 비드의 neck 형성에 기인되는 것

으로 판단되며 이러한 변화는 유리 비드가 무기소재로서 유

기 소재 고분자의 치수 안정성을 향상시키는 역할을 함을 알

수 있다. 나일론으로 코팅된 유리 비드 또한 유리 비드의 크

기가 치수 안정성에는 크게 영향을 받지 않음을 알 수 있다.

Figure 9에 나일론이 코팅된 유리 비드를 사용하여 제조된

형성 층의 굴곡 강도 변화를 나타내었다. 그림에서 보는 바

와 같이 나일론이 코팅된 유리 비드에 따른 치수 안정성 향

Figure 5. Mass uptake of nylon on glass bead surface by solution

coating: (a) TGA spectrum of nylon coated glass bead; (b) coating

thickness as a function of HFIP solution concentration.

Figure 6. Microphotographs of sintering of nylon powders: (a)

between nylon powders; (b) between nylon powder and glass bead;

(c) between nylon powder and glass bead with nylon coated glass

bead. 

Figure 7. Hausner ratio of nylon with nylon coated glass bead

(10%).

Figure 8. Dimensional stability of sintered nylon with glass bead

coated with nylon (10%).
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상과 함께 기계적 강도 또한 현저히 증가됨을 알 수 있으며

이는 치수 안정성 향상과 같이 Figure 6(c)의 necking 형성

변화로 인한 결과임을 알 수 있다. 이상의 결과로부터 유리

비드 대신 나일론이 코팅된 유리 비드를 사용하면 흐름 특성

의 큰 변화 없이 형성층의 치수 안정성과 기계적 강도의 증

가를 동시에 있어 얻을 수 있어 SLS 고분자 3-D 프린팅을

문제점을 해결할 수 있을 것으로 판단된다.

결 론

본 연구에서는 SLS 3-D 프린팅에 사용되는 나일론 분말의

적층 공정에서의 치수안정성을 향상시키기 위하여 유리 비드

를 첨가하고 이에 따른 분말의 흐름 특성과 형성된 층의 치

수 안정성 및 기계적 특성을 살펴보아 다음과 같은 결론을

얻었다.

1. 유리 비드 첨가는 나일론 분말의 흐름 특성을 감소시키

나 10% 이하로 첨가하는 경우 SLS-3D 프린팅 슬라이싱 공

정에는 문제점이 없음을 확인하였다.

2. 유리 비드 첨가에 의하여 SLS-3D 프린팅으로 제조된 형

성 층의 치수 안정성이 개선되며 동시에 기계적 특성 또한

증가됨을 알 수 있었다.

3. 유리 비드에 나일론을 코팅하면 코팅된 나일론과 나일

론 분말의 융착에 의하여 나일론 분말과 유리 비드의 neck의

형성이 잘 일어남을 알 수 있었다.

4. 유리 비드에 나일론 코팅에 의한 나일론 분말과 유리비

드의 융착 현상 변화는 형성 층의 추가적인 치수 안정성과

기계적 특성 개선을 초래함을 확인하였다.
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