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초록: 폴리우레탄 폼의 열안정성 향상을 위해 다공성화시킨 카올린에 melamine-phosphate 난연제를 코팅시켜 난연

무기소재(kaolin-melamine phosphate, K-MP)를 제조하였으며, 시판 MP 난연제와 K-MP를 각각 첨가하여 폴리우레

탄폼을 제조하였다. TGA를 이용하여 난연제에 따른 우레탄폼의 열안정성을 비교하였으며, 기본 우레탄폼의 90 wt%

가 분해되는 온도에서 장기열안정성을 분석하였다. 기본 폴리우레탄 폼과 난연제가 첨가된 폼의 TGA 측정결과, 기

본 폴리우레탄 폼의 무게잔량이 19.1 wt%로 가장 적었으며, K-MP와 시판 MP의 7.9 wt% 첨가 샘플에서 K-MP 첨

가 폴리우레탄 폼의 무게잔량은 26.3 wt%으로 시판 MP의 무게잔량인 23.4 wt%보다 많은 무게잔량을 보유하였다.

또한 난연제 첨가 폴리우레탄 폼에서의 초기 분해가 기본 폴리우레탄 폼보다 빨리 진행되었지만, 장기간 유지했을

경우 분해 속도가 점차 줄어들어 기본 폴리우레탄 폼보다 장기적인 열안정성을 보였다.

Abstract: The thermal stability of rigid polyurethane foam (r-PUF) depends on the chemical properties including polyol,

isocyanate, and flame-retardants. In this study, melamine-phosphate flame-retardants coated with porous kaolin (K-MP)

in aqueous solution were synthesized to compare the long-term thermal stability with commercial melamine-phosphate

(MP) containing r-PUF. Thermogravimetric analysis (TGA) was mainly employed to estimate the long-term thermal sta-

bility of r-PUF by flame-retardants at pyrolytic temperature of 90 wt% loss. It was shown that MP based r-PUF holds

the lowest remaining weight of 19.1 wt%. The TGA data further confirmed that K-MP based r-PUF (MP 7.9 wt%) holds

26.3 wt%, which shows lower decomposition rate than MP based r-PUF of 23.4 wt% after the thermal test. Moreover,

r-PUF with fire retardants had reached early decomposition stage faster than r-PUF but had gradually decreased decom-

position rate in the long-run.

Keywords: rigid polyurethane foam, flame-retardant, melamine-phosphate, kaolin, thermogravimetric analysis.

서 론

폴리우레탄 폼(polyurethane foam, PUF)은 폴리올과 이소

시아네이트의 우레탄 반응에 의해 생성되는 고분자물질이며,

이는 open cell 구조를 지니며 자기복원성이 우수한 연질과

close cell 구조를 가지는 경질로 구분된다. 이 중 경질 폴리

우레탄 폼(rigid polyurethane foam, r-PUF)은 단열성과 완충

성이 우수하여 건축단열소재로서 널리 이용되고 있다. 그러

나 r-PUF은 불에 약한 가연성을 띠고 있기 때문에 난연성 및

열안정성을 부여하기 위한 많은 연구가 진행되고 있다.

r-PUF에 난연성을 부여하기 위해 인위적으로 난연제를 첨

가하는 방법이 가장 많이 적용되고 있다. 기존에는 할로겐계

난연제를 많이 사용하였으나, 연소 시 Cl(chlorine gas), dioxin

등의 유독가스로 인한 인명피해 및 환경오염의 원인으로 몬

트리올 의정서에 의해 규제되어 현재는 사용이 금지되었다.

이에 따른 대체 물질로는 인계, 질소계, 무기계 난연제 등이

사용되고 있다. Yang 등은 phosphazene과 phosphate를 함유

한 반응성 난연제를 합성하여 r-PUF 제조에 사용하였으며,
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TGA 분석결과 열안정성이 증가되었으며 난연제의 함량이

20%일 때 LOI 값은 26%로 가장 높은 수치를 보여 열안정

성 및 난연성에 영향을 준다고 보고하였다.1 Zhang 등은 인

-질소 난연제를 합성하였으며, r-PUF 제조 시 합성한 인-질

소 난연제를 첨가하여 열적 안정성 및 난연성을 분석하였다.

그 결과 열적 안정성 및 난연성이 향상되었으며, 인-질소 난

연제 20 wt% 함유한 시료에 대해서 산소지수가 기존 20.1%

에서 28.1%로 증가하여 난연성을 향상시켰다고 보고하였다.2

Xi 등은 인계 난연제와 팽창성 그라파이트를 갖는 난연성 r-

PUF을 제조하였다. 이 난연제는 산소지수 값이 기본 r-PUF

의 19.4%에서 최고 33.0%까지 증가시켰으며, 열방출속도와

질량감소율을 줄여 r-PUF의 수율을 향상시켰다고 보고하였다.3

r-PUF에 무기소재를 첨가하여 열적 성질과 기계적 물성을

보완하기도 하는데, 이는 무기소재의 기핵효과에 의한 셀 형

상조절과 그에 따른 열안정성 및 강도보강을 위해 사용된다.

Zhao 등은 입상 실리카 에어로젤을 함유한 발포체를 합성하

였으며, 그 결과 실리카 에어로젤 8 wt% 함유한 발포체의 산

소지수는 29.4%에서 34.6%로 증가하였으며, 열전도도는

0.0346에서 0.0233 W/mK로 감소하여 난연성 및 단열성 향

상에 유의한 영향을 주는 것으로 밝혀졌다.4 Estravis 등은 몬

모릴로나이트 계열의 나노점토(nanoclay)를 첨가하여 r-PUF

을 합성하였다. 나노점토의 첨가량이 증가할수록 셀 사이즈

는 작아지며, 특히 첨가량이 1 wt%일 때 가장 낮은 열전도

도를 나타내었다고 보고하였다.5 Song 등은 나트륨 몬모릴로

나이트로부터 제조한 유기점토(organoclay)와 멜라민 포스페

이트(MP)를 혼합 첨가하여 r-PUF을 발포하였다. 그 결과, 유

기점토 및 MP가 TGA, LOI 분석에서의 전반적 성능향상에

기여한다고 보고하였다.6

상기와 같이 열적 성질을 보완하기 위해 난연제와 무기소

재를 각각 첨가하여 r-PUF의 물성을 향상시키는 선행연구가

많이 수행된 바 있다. 그러나 난연제와 무기소재를 단일 첨

가제로 합성하여 r-PUF의 물성 변화를 관찰한 논문은 많지

않다. 본 연구에서는 r-PUF의 열안정성 향상을 위해 난연제

와 무기소재를 복합화한 난연 무기소재를 제조하였다. 난연

제와 무기소재로는 MP 및 카올린(kaolin)을 각각 사용하여

제조하였다. 또한 r-PUF 합성 시 카올린의 다공성화를 통해

균일분산이 될 수 있도록 하였다. 제조한 난연 무기소재와

시판되는 MP를 비율을 달리하여 폴리우레탄 폼을 합성하였

으며 모폴로지, 열안정성 및 장기열안정성 분석을 통해 각각

의 첨가제가 비율에 따라 r-PUF에 미치는 영향을 분석하였다.

실 험

난연 무기소재 제조. 난연 무기소재는 Figure 1과 같이 제

조하였다. 무기소재로 사용된 카올린(Al2O3·2SiO2·2H2O)은

대정화금에서 구입하였다. 카올린에 함유된 Al성분의 용출을

높이기 위해, 카올린을 800 oC의 고온에서 열처리한 후 3시

간 동안 황산에서 반응시켰다. 그 후, 여과를 통해 SiO2를 분

리하고 105 oC 오븐에서 건조하여 다공성 무기소재를 제조

하였다. 다공성 무기소재를 제조하기 위해 황산의 농도를 1,

3, 5 M로 달리하였다. 산처리한 시료들을 BET 분석하여 최

대 비표면적을 갖는 조건을 선정하였다.

MP 난연제는 교반장치를 이용하여 합성하였으며, 증류수

250 mL에 melamine 0.1 mol을 주입하고, 100 oC에서 100 rpm,

1시간 동안 교반하여 melamine 수용액을 제조하였다. 이어

서 phosphoric acid를 0.1 mol을 첨가하여 30분간 교반하여

충분히 반응시킨 후 온도를 40 oC로 낮추어 반응을 종결하면

반응물인 MP가 석출되었다. 진공여과를 통해 수분과 반응물

인 MP를 분리하고, 잔류수분을 제거하기 위해 105 oC 오븐

에서 3시간 건조하여 분말형 MP를 제조하였다.

제조한 MP를 70~90 oC 물에 용해시켜 수용액 상태로 만

든 후 다공성 무기소재를 첨가하여 다공성 무기소재에 MP

난연제를 코팅하였다. 코팅시간은 1, 3, 5시간으로 하였으며,

코팅 후 105 oC 오븐에서 24시간 건조한 후에 MP 난연제 코

팅 무기소재(kaolinmelamine phosphate, K-MP)를 제조하였

다. 최적 코팅시간은 BET 비표면적 변화로 판단하였다.

r-PUF 제조. BET 분석을 통해 최적 산처리농도 및 코팅

시간으로 제조한 K-MP를 r-PUF 제조에 적용하였다. 폴리올

은 MCNS사의 amine based polyol(LA-480)과 base polyol

(SR-383)을 1:4.7의 비율로 혼합하여 사용하였다. 이소시아

네이트는 BASF사의 NCO 함량 31.2%이고, 점도가 200

mPa·s인 polymeric MDI를 사용하였다. 촉매로는 이소시아

네이트의 반응을 촉진시키며 balance 촉매의 역할을 하는

DMEA(dimethyl ethanol amine), gelling 촉매로서 폼의 경화

에 영향을 주는 LV33(triethylene diamine 33%, dipropylene

glycol 67%) 및 기공형성에 기여하는 Al계 실리콘 정포제를

사용하였으며, 발포제로는 화학적 발포제인 물을 이용하였다.

제조한 K-MP와 시판 MP(유니버샬 켐텍 사, MX-2270, P

3.5%, N 39%, 점도 50 mPa·s)를 각각 첨가한 r-PUF을 제조

Figure 1. Flow diagram of kaolin-melamine phosphate preparation
process.
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하였다. Sample 별 r-PUF 제조함량은 Table 1에 나타내었다.

폴리올, 난연 무기소재, 촉매 및 발포제를 넣고 충분히 교

반하여 B액을 제조하였으며, 제조한 B액에 이소시아네이트

를 첨가하여 300 rpm으로 크림타임까지 교반하였다. 50 mm

×50 mm×50 mm 크기인 클로즈드 몰드에서 발포를 진행하

여 r-PUF을 제조하였다. 제조한 폼은 25 oC 오븐에서 24시

간 동안 숙성시킨 후 혼합비율별 열안정성을 비교분석하였다.

비표면적 분석. 산처리 농도 및 MP 수용액 코팅시간의 최

적조건은 카올린의 비표면적 변화를 통해 파악하였으며, 비

표면적 측정장치(BET, Micromeritics사의 ASAP 2460)를 사

용하여 측정하였다. 시료의 수분과 불순물을 제거하기 위해

70 oC, 2시간, 진공상태로 전처리를 진행하였다. 전처리 후

N2 가스를 이용하여 측정온도 77 K에서의 비표면적을 측정

하였다.

FTIR 분석. Melamine과 phosphoric acid의 합성 후 반응

을 확인하기 위해 FTIR(Bruker IFS-66/S, TENSOR27)을 이

용하였으며, 실험을 통해 제조한 MP와 K-MP 및 시판 MP

의 스펙트럼을 비교분석을 하였다.

입도 분석. 최적 조건으로 제조한 다공성 카올린과 난연

나노소재의 입도분석을 위해 Malvern Instruments사 Hydro

2000MU를 이용하였으며, 입자형상을 관찰하기 위해 HITACHI

사의 S-3000H를 이용하였다.

모폴로지 분석. 각 조건에 따라 제조한 r-PUF의 모폴로지

형상을 관찰하기 위해, HITACHI사의 S-3000H를 이용하여

SEM 분석을 수행하였다. SEM은 발포방향의 수직단면 형상

을 관찰하였으며, 모든 시편은 금코팅 전처리 후 진행하였다.

경질폴리우레탄 폼의 셀 균일도를 나타내는 단위 부피당

셀의 수(CPD, cell population density)를 분석하였다. SEM

에서 일정 크기의 정사각형 내부의 온전한 셀의 개수를 세

어, 정육면체인 1 cm3당 셀의 수인 CPD를 계산하였다.7

열안정성 분석. 제조한 r-PUF의 열 안정성을 측정하기 위

해서 LINSEIS사의 L81-II를 사용하여 질소분위기 하에서 승

온속도 10 oC/min에 따라 600 oC까지 무게변화율을 측정하

였다.

 또한 각 난연제 첨가 샘플에서 열 안정성이 가장 우수한

시료에 대해서 기본 r-PUF인 Sample 1의 무게대비 90% 감

소되는 온도에서 무게변화율이 50%가 될 때까지 장기간 유

지하면서 그에 따른 장기 열안정성을 비교분석하였다.

결과 및 토론

다공성 카올린의 비표면적 분석. 다공성 카올린을 제조하

기 위해 앞서 언급한 산처리 방법을 통해 Al 성분을 용출시

켰다. 산처리 조건과 MP 난연제간 코팅조건에 따른 pore area

및 BET 데이터를 Table 2에 나타내었다. 산처리를 통해 Al

성분을 용출시켰을 시 기본 카올린에 비해 micropore area와

external surface area가 증가하였으며, 그에 따른 BET 역시

증가하였다. 이는 산처리를 통해 카올린의 층상구조 중

Al(OH)3 층은 용출되면서 Si 층만 남게 되어 광물의 구조가

무너지게 되었기 때문이다. Al이 용출된 카올린은 입자크기

가 줄어들 뿐만 아니라, 그에 따른 BET도 증가하여 다공성

입자로 판단된다.8 그 중 1 M의 황산처리 조건에서 micropore

area은 기본 2.2375에서 335.1340 m2/g으로 가장 높은 폭으

로 증가하였고, 전체적인 BET 역시 23.6733에서 418.6143

m2/g으로 가장 높은 폭으로 증가하였기에 이를 최적 산처리

조건으로 선정하였다. 3 M과 5 M에서 micropore area 및

BET가 감소된 이유는 고농도의 황산에 의해 알루미늄이 과

량용출되어 카올린의 층상구조가 견디지 못해 구조가 무너

지면서 기공이 줄어들었기 때문으로 사료된다.

난연 무기소재를 제조하기 위해 수용액 상태의 MP 난연

제에 다공성 카올린을 코팅하였으며, 최적 코팅시간을 선정

하기 위해 BET 데이터를 분석하였다. 다공성화된 카올린의

Table 1. Chemical Properties of Rigid Polyurethane Foam Samples (unit: wt%)

Sample No.

Polyol

PMDI

Catalyst

H2O

Flame retardant

LA-480 SR-383 DMEA LV33
Silicone

surfactant
K-MP MP

Sample 1 7.6 36.4 52.8 0.4 0.9 0.6 1.3 - -

Sample 2 7.4 35.6 51.6 0.4 0.8 0.6 1.3 2.1 -

Sample 3 7.2 34.9 50.6 0.4 0.8 0.6 1.3 4.1 -

Sample 4 7.1 34.2 49.5 0.4 0.8 0.6 1.3 6.1 -

Sample 5 7.0 33.5 48.6 0.4 0.8 0.6 1.2 7.9 -

Sample 6 7.4 35.6 51.6 0.4 0.8 0.6 1.3 - 2.1

Sample 7 7.2 34.9 50.6 0.4 0.8 0.6 1.3 - 4.1

Sample 8 7.1 34.2 49.5 0.4 0.8 0.6 1.3 - 6.1

Sample 9 7.0 33.5 48.6 0.4 0.8 0.6 1.2 - 7.9
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기공부분에 MP 난연제가 충전되어 BET가 감소하였으며, 3

시간의 코팅시간을 주었을 시 38.9139 m2/g으로 가장 큰 폭

의 감소율을 보였다. 이러한 비표면적의 감소는 MP 입자가

다공성 카올린 내부에 충전되어 난연 무기소재를 형성하였

기 때문으로 보인다. 코팅 시 1시간은 반응시간이 부족해 MP

난연제가 충분히 충전되지 못했으며, 5시간의 경우 긴 시간

동안 교반반응이 지속적으로 진행됨에 따라 다공성 카올린

에 충전된 MP 입자가 다시 탈착되어 빠져나오면서 비표면

적이 3시간에 비해 다소 증가된 것으로 판단된다.

난연 무기소재의 FTIR 분석. 본 실험에서 제조한 MP 난

연제와 K-MP 난연무기소재의 IR 피크 분석을 통해 합성여

부를 알아보았다. Figure 2에 나타난 바와 같이 제조 MP의

1650~1550 cm-1에서 C=N 결합이 3500~3100 cm-1에서 N-H

및 N=H 결합이 확인되며, 이는 합성에 사용된 melamine 성

분으로 보인다. 또한 melamine과 phosphoric acid의 합성반

응으로 인해 1400~1100 cm-1에서 P-OH 및 P-O 결합이 관

찰되었으며, 두 화합물의 합성 반응 또한 진행된 것으로 보

여진다.9

제조 MP에 다공성 카올린을 코팅한 K-MP의 IR 피크에서

는 MP 난연제에서 확인된 피크도 확인되었으며, 다공성 카

올린에 MP 난연제 코팅반응으로 인해 1080~810 cm-1에서

Si-O-Si 및 Si-O band 흡수 피크가 확인되었다. 또한 950~

790 cm-1에서 Si-N 흡수 피크를 확인하였고, 이를 통해 다공

성 카올린 표면에 MP 난연제가 코팅되어 난연 무기소재인

K-MP가 제조되었다고 판단하였다.

난연 무기소재의 입도 분석. 최적 조건으로 제조한 다공

성 카올린과 K-MP의 입자형상을 분석하기 위해 입도 분석

과 SEM 분석을 진행하였다. Figure 3에서는 최적 조건으로

제조한 다공성 카올린과 K-MP의 입도 분석결과를 나타내었

다. 다공성 카올린의 경우 104~158 µm의 입자크기가 측정

되었으며, MP를 코팅한 K-MP의 경우 다공성 카올린보다 다

소 증가된 158~208 µm의 입자크기가 측정되었다. 다공성 카

올린에 MP 난연제를 코팅 시, 카올린 내부 이외의 표면에도

MP 난연제가 코팅되어 입자크기가 증가된 것으로 보인다.

다공성 카올린과 K-MP의 입자형상을 SEM-EDX로 관찰

한 결과를 Figure 4에 나타내었다. 다공성 카올린과 K-MP의

표면을 EDX로 측정하였을 시, 다공성 카올린에서는 카올린

의 주성분인 Si와 Al가 주로 보이며 MP 난연제를 코팅한 K-

MP에서는 다공성 카올린의 Si, Al 성분뿐만 아니라 MP 난

연제의 주성분인 N과 P가 측정되었다. 이는 다공성 카올린

표면에 MP 난연제가 코팅되었음을 의미하며, Si, N 그리고

P의 원소 피크 함량(%)의 고른 분포로 미루어 볼 때 MP 난

연제가 다공성 카올린에 균일하게 코팅된 것으로 사료된다.

r-PUF의 모폴로지 분석. r-PUF의 기공형태는 기계적 특성

과 열안정성에 유의한 영향을 끼친다. Figure 5에서는 Sample

1~9의 모폴로지 형상을 나타내었다. 이러한 SEM 분석을 통

Table 2. Pore Area and BET by Acid Treatment and Coating

Time

(unit: m2/g)

Component Micropore area 
External

surface area
BET

Basic Kaolin 2.2375 21.4358 23.6733

H2SO4-1M 335.1340 83.4803 418.6143

H2SO4-3M 312.1873 98.3858 410.5732

H2SO4-5M 195.2623 101.2733 296.5356

K-MP-1h 39.4747 28.3773 67.8520

K-MP-3h 10.6684 28.2455 38.9139

K-MP-5h 53.8651 36.6509 93.5160

Figure 2. FTIR spectra of synthesized MP, K-MP, and bi-MP.

Figure 3. Particle size distribution of porous inorganic material and
K-MP.
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해 기공의 구조와 분포를 관찰할 수 있었다.

K-MP가 첨가된 Sample 2~5와 MP가 첨가된 Sample 6~

9의 경우, 난연제가 첨가되지 않은 Sample 1의 셀 크기인 약

450~500 µm에 비해 셀 크기가 약 150~350 µm로 조밀하게

형성된 모습을 볼 수 있으며, 이는 난연제로서 첨가된 K-MP

와 MP가 r-PUF 발포에 있어서 핵제의 역할을 하여 나타난

결과로 판단된다. Harikrishnan 등의 연구에서도 알 수 있듯

이, 핵제는 반응 시 폴리머의 결정화 속도 및 결정 미세화에

영향을 준다.10,11

 K-MP 첨가 r-PUF인 Sample 2~5와 MP 첨가 r-PUF인

Sample 6~9 중 동일량 첨가 Sample 비교 시 난연제가 2.1

wt% 첨가된 Sample 2의 셀 크기가 250~350 µm로 Sample

6의 셀 크기인 300~400 µm에 비해 약 1.5배 정도 작게 형

성되었다. 이는 Nazeran 등의 연구에 언급되었듯이 K-MP에

함유된 카올린 미세입자가 균일하게 분산되어 셀 형성에 기

여하는 핵제의 수를 증가시켜 더 많은 셀을 성장시킴으로써

규칙적이며 조밀한 기공을 형성한 것으로 보여진다.12-15 또한

K-MP와 MP의 첨가량이 6.1과 7.9 wt%로 증가할수록 셀은

더 작아졌으며 보다 균일한 셀 구조를 형성하였다. 이는 일

정한 부피 내 핵제의 역할을 하는 난연제가 충분히 분포되

어 균일한 셀 형성에 기여한 것으로 보인다.

각 샘플의 셀 밀도 분포(cell population density)를 Figure

6에 나타내었다. 난연제가 첨가되지 않은 Sample 1의 셀 밀

도분포는 8000 cells/cm3로 나타났으며, K-MP와 MP 난연제

의 첨가량이 증가될수록 셀 밀도분포 역시 증가하여 최대 첨

가량인 7.9 wt%에서의 Sample 5와 Sample 9의 셀 밀도분포

는 각각 148160과 125000 cells/cm3로 나타났다. 이는 첨가

된 난연제가 폼 형성 시 핵제의 역할을 하여 보다 조밀하게

셀을 형성하였으며, 그로 인해 단위 부피당 셀 수가 증가하

여 셀 밀도분포 또한 증가한 것으로 보인다. K-MP와 MP 난

연제에 대한 동일량 첨가 Sample 비교 시, MP 난연제 첨가

Sample보다 K-MP 난연제 첨가 Sample에서의 셀 밀도분포

가 더 높게 나타났다. 이는 앞서 언급했듯이 K-MP에 함유

된 카올린 미세입자가 균일하게 분산되어 핵제의 영향을 증

가시킴으로써, 단위 부피당 셀 수 증가에 기여한 것으로 판

단된다.

난연제에 따른 열안정성 분석. r-PUF 합성에 첨가된 난연

제 종류에 따른 TGA 분석결과를 Figure 7~8에 나타내었으

며, Table 3에는 100~600 oC까지 각 온도에서의 무게잔량(%)

을 나타내었다.

Sample 1의 경우 약 270~350 oC에서 급격한 분해가 진행

되었으며, 600 oC에서 무게잔량은 약 19.1%로 확인되었다.

이는 난연제가 첨가되지 않은 폴리우레탄 폼이 약 250 oC에

서 무게감소가 시작되고 우레탄 결합은 CO2, amine, alcohol

등으로 분해되어 350~400 oC까지 급격한 열분해가 일어났

기 때문으로 판단된다.16,17

Figure 4. SEM-EDX images of (a) porous inorganic material; (b) K-MP.
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Figure 5. SEM images of each sample: (a) pure-PUF; (b) K-MP 2.1 wt%; (c) K-MP 4.1 wt%; (d) K-MP 6.1 wt%; (e) K-MP 7.9 wt%; (f)
MP 2.1 wt%; (g) MP 4.1 wt%; (h) MP 6.1 wt%; (i) MP 7.9 wt%.
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Sample 2~5의 경우 초기 분해온도는 280 oC 정도로

Sample 1과의 큰 차이는 보이지는 않지만 600 oC에서의 무

게잔량은 Sample 2~5에서 각각 21.5, 22.0, 24.8, 26.3%로

온도가 상승함에 따라 무게 감소 폭이 줄었음을 확인하였고,

난연 무기소재의 첨가량이 증가될수록 열안정성이 향상된 것

을 확인할 수 있었다. 일반적으로 난연제로 인이 첨가될 시

낮은 온도에서 char막을 형성하는 인의 난연효과에 의해 초

기 분해온도는 낮아지나, 난연무기소재가 첨가된 경우 MP

난연제가 다공성 카올린 소재 내에 위치하여 내열성이 향상

되었기 때문에 초기분해온도가 감소되지 않은 것으로 판단

된다. 300 oC 이후에서는 멜라민에 의한 흡열효과와 인에 의

한 char 막 형성을 통해 폴리우레탄 폼의 열안정성이 확보된

것으로 사료된다.18 또한 다공성 카올린의 SiO2와 같은 무기

성분이 고체, 액체 및 기체상에서 연소열을 차단하여 연소를

지연하는 난연 효과로 작용하기 때문에 난연성과 열안정성

이 모두 향상된 것으로 보인다.19-22

Sample 6~9의 경우 초기 분해온도는 기본 폴리우레탄 폼

의 분해온도인 280 oC보다 낮은 온도에서 초기분해가 시작

되어 400 oC까지는 기본 폴리우레탄 폼보다 급격한 무게변

화율을 보였으나, 450 oC 이상의 온도에서는 난연효과에 의

한 열안정성을 보여 600 oC에서의 무게잔량은 Sample 6~9

당 19.9, 20.7, 21.5, 23.4%로 무게분해율이 감소함을 보였

다. 이는 초기분해 시 인이 낮은 온도에서 분해되면서 char

막이 형성된 것으로 보이며, 450 oC 이상에서는 멜라민과 인

의 복합 난연효과로 인해 Sample 1보다 높은 열안정성을 보

인 것으로 사료된다.

K-MP와 MP의 열안정성 효과를 분석하기 위해 폴리우레

탄 폼 합성 시 동일한 wt%의 난연제가 첨가된 시료의 열안

정성을 비교하였다. 2.1 wt% 첨가된 Sample 2와 6에서 동

일한 온도에서 분해가 시작되었으나, 300~400 oC 부근에서

두 샘플의 무게잔량이 가장 큰 폭을 보였다. 이는 카올린이

연소 시 연소를 지연하는 난연효과를 가지고 있으며, 무기광

물 자체의 불연성능에 의한 영향도 있는 것으로 판단된다.

측정이 완료된 600 oC에서는 큰 폭의 차이를 보이지 않았으

나 K-MP가 첨가된 Sample 2에서의 무게잔량은 21.5 wt%

Figure 7. Thermographic analysis of each sample.

Figure 8. Thermographic analysis at initial decomposition tempera-
ture: (a) K-MP Sample; (b) MP Sample.

Figure 6. Cell population density (CPD) of each sample.
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로 Sample 6의 무게잔량인 19.9 wt%에 비해 더 많은 잔량

이 남았다. Sample 2 뿐만 아니라 Sample 3~5에서도 MP 첨

가 샘플보다는 K-MP가 첨가된 샘플에서 더 많은 무게잔량

이 남았으며, 이를 근거로 K-MP가 더 향상된 열안정성을 가

져온다고 판단하였다.

Figure 9는 TGA 곡선을 직선화하여 나타낸 그래프이며, 무

게분해율과 온도에 따른 분해속도를 Table 4에 나타내었다.

두 난연제 모두 첨가량이 증가할수록 기울기는 점차 완만해

졌으며, 이는 분해속도의 감소를 의미한다. 기울기가 완만해

질수록 무게감소가 가장 적게 나타났으며, 난연제의 함량이

증가할수록 물질의 열안정성 향상에 기여하는 경향을 보였

다. K-MP와 MP의 열안정성 성능비교를 위해 동일량 첨가

조건에서 비교하였을 시 K-MP가 MP보다 완만한 기울기에

따른 낮은 분해속도를 보였으며, 이는 앞서 언급했듯이 MP

에는 존재하지 않은 무기광물인 카올린의 영향이 r-PUF의 분

해속도 및 분해율을 낮추는데 영향을 준 것으로 사료된다.23,24

Figure 9. Thermographic analysis of K-MP and MP samples.

Table 3. Weight Loss (%) of Each Sample by Temperature

Sample
Weight loss (%)

100 oC 200 oC 300 oC 400 oC 500 oC 600 oC

pure-PUF Sample 1 98.8 97.9 82.0 36.7 20.7 19.1

K-MP 2.1 wt% Sample 2 98.7 97.9 80.5 36.9 23.3 21.5

K-MP 4.1 wt% Sample 3 98.5 98.1 84.0 36.3 23.6 22.0

K-MP 6.1 wt% Sample 4 98.2 97.7 84.5 38.6 26.5 24.8

K-MP 7.9 wt% Sample 5 99.6 99.1 79.3 37.3 28.2 26.3

M-P 2.1 wt% Sample 6 98.7 97.9 73.7 29.8 21.1 19.9

M-P 4.1 wt% Sample 7 98.7 98.1 72.8 32.3 22.1 20.7

M-P 6.1 wt% Sample 8 98.7 98.2 65.9 32.2 22.6 21.5

M-P 7.9 wt% Sample 9 98.4 97.8 62.0 33.5 24.5 23.4



296 주아람 · 이준혁 · 박용근 · 이순홍

폴리머, 제42권 제2호, 2018년

장기열안정성 평가를 위한 TGA 분석. Sample에 대한 장

기안정성을 간이적으로 분석하기 위해 TGA를 이용하여

Sample 1의 무게율이 90%가 되는 280 oC에서 장시간 온도

를 유지하여 무게 분해율이 50%가 되는 시점까지 등온분석

을 하였으며, 그 결과를 Figure 10에 나타내었다. 약 30분 정

도 유지하였을 때는 Sample 1보다 난연제가 첨가된 Sample

5와 Sample 9의 무게변화가 급격하게 진행되었다. 이는 상

기에서 언급했듯이, 난연제로 첨가된 인이 낮은 온도에서 분

해되어 char 막을 형성하는 난연메커니즘에 따라 나타난 결

과로 보인다.

급격한 분해가 완료된 30분 시점에서 완료시점까지 기울

기를 비교해 보면 난연제가 첨가된 폼에서의 기울기는 점차

완만해짐에 따라 장기안정성을 보이는 반면, Sample 1에서

의 기울기는 상대적으로 급한 것을 볼 수 있다. 이러한 기울

기는 분해속도와 관련이 있으며, Sample 1의 경우 기울기는

-0.0038, Sample 5는 -0.0028 그리고 Sample 9는 -0.003으로

Sample 1의 분해속도가 가장 빠르며 Sample 5의 분해속도

가 가장 느렸다. 이를 장기열안정성과 연관지어 추측한다면,

난연제가 첨가되었을 시 초기 분해율은 빠르나 지속적인 열

에 의한 열저항성을 지녀 장기안정성이 확보되는 것으로 보

인다. 또한 분해율이 60%에서 50%로 줄어드는데 소모된 시

간을 비교해보면 Sample 1, 5, 9에서 각각 약 36, 53, 42분

으로 Sample 5에서 가장 많은 시간이 걸렸다. 장기안정성 부

분에서는 일반적으로 난연제가 첨가된 시료에서 더 우수한

결과가 도출되었으며, 그 중에서도 무기물과 난연제의 혼합

물인 K-MP가 타 Sample 대비 더 양호한 성능을 보임을 알

수 있다.

결 론

폴리우레탄 폼의 열안정성 향상을 위해 kaolin-melamine

phosphate(K-MP) 난연제를 제조하였으며, K-MP 및 시판 MP

를 각각 첨가한 시료의 TGA를 통한 열안정성 분석과 장기

열안정성을 분석한 결과는 다음과 같다.

1) 카올린을 하소 후 황산 처리를 통해 알루미늄 성분이

용출되며, 800 oC에서 3시간 하소 후 황산 1 M에서 3시간

산처리하여 최적의 다공성 카올린을 제조하였다. 난연 무기

소재를 제조하기 위해 MP 수용액에 코팅과정을 거쳐 BET

의 변화를 통해 최적의 K-MP를 제조하였다. 제조한 K-MP

의 FTIR 분석결과 kaolin-melamine-phosphoric acid 반응을

확인하였다.

2) 분말 난연제가 첨가된 경우 난연제가 폴리우레탄 폼 제

조 시 핵제 역할을 하여 셀이 조밀하고 균일하게 생성되었

으며, 첨가량이 증가할수록 더 조밀하고 미세한 셀을 형성하

였다.

3) 시판 MP의 경우 초기 열분해가 기본 우레탄 폼보다 낮

은 온도에서 진행되었으나, K-MP의 경우 초기 열분해는 기

본 폴리우레탄 폼보다 높은 온도에서 진행되었으며, 측정이

완료된 시점에서의 무게잔량도 증가하여 열안정성을 확보하

였다.

4) 난연제의 첨가량이 증가할수록 열안정성도 향상되었으

며, 동일량 첨가한 경우 K-MP와 시판 MP를 비교하였을 시

K-MP에서 더 많은 무게잔량을 보유했으며, 분해속도 또한

MP에 비해 느려 완만한 기울기를 보였으며, 시판 MP보다

열안정성 부분에서 더 우수한 성능을 가진다.

5) 장기열안정성 분석결과 난연제 첨가 폼에서 초기 분해

율이 급격하게 진행되었지만, 장기적으로 유지하였을 시 난

연제 첨가 폼에서 분해속도의 감소를 보였으며, 기본 폴리우

레탄 폼보다 낮은 분해속도를 보였다. 또한 무게감소율이

60%→50%까지 소모시간이 기본 우레탄 폼의 경우 36분이

었으나, K-MP 첨가 폼에서 53분으로 가장 안정적인 모습을

보였다.

6) 결론적으로 K-MP의 경우 소량 첨가만으로도 셀 형상

조절에 기여할 수 있으며, 7.9 wt% 첨가 시 열안정성이 가

장 우수하고, 장기열안정성 또한 양호한 성능을 나타내었다.

열안정성 향상을 위해서는 난연제의 단독 첨가보다는 무기

소재와의 복합 적용 시 더 우수한 성능을 가져올 수 있음을

알 수 있었다.

7) 향후 연구에서는 다공성화 및 나노크기의 난연제를 제

Figure 10. Long term stability analysis at 280 oC.

Table 4. Linear Slope of Thermographic Analysis

Content (wt%) K-MP M-P

2.1 - 0.1787 - 0.1836

4.1 - 0.1787 - 0.1836

6.1 - 0.1700 - 0.1821

7.9 - 0.1682 - 0.1767
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조 및 분석함으로써 점도성 액체에서의 좀 더 효율적인 균

일분산을 꾀할 수 있을 것으로 보여진다. 또한 K-MP 난연

제가 첨가됨에 따른 폴리우레탄 폼의 열안정성 뿐만 아니라

압축강도, 굴곡강도 등의 물성변화와 직접적인 열에 의한 난

연성 평가를 추가적으로 진행할 예정이다.
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