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초록: 전도성 물질 함량 및 마스터 배치 적용에 따른 나일론66/전도성 물질 복합체의 물성을 연구하기 위해 이축압               

출기를 이용하여 카본블랙(CB)과 탄소나노튜브(CNT) 마스터 배치 및 나일론66/전도성 물질 복합체를 제조하였다.          

전도성 물질로 CB, CNT, 니켈 코팅 탄소섬유(Ni-CF) 및 금속 필러가 사용되었으며, CB와 CNT에는 마스터배치가             

적용되었다. CB와 CNT의 전기적특성에 있어 상승효과를 고찰하였고, 혼합 사용시 표면 저항 개선 효과를 확인하             

였다. 나일론66/전도성 물질 복합체 제조에 있어 CB/CNT의 혼합사용으로 Ni-CF 함량 조절이 가능하였고, 이는 사             

출성형 등의 가공성 개선에 유리할 것으로 판단된다. 전자파 차폐 성능 50 dB를 만족시킬 수 있는 Ni-CF 함량은                

20 wt%로 확인되었다. 금속 필러의 경우 원형의 구조로 기계적 특성과 전기적 특성에서의 보강 효과가 Ni-CF보다              

열세함을 확인하였다. 

Abstract: A carbon black (CB) and carbon nanotube (CNT) master batch and a Nylon66/conductive material composite 

were prepared by using a biaxial extruder to study the physical properties of the Nylon66/conductive material composite 

according to the content of the conductive material and the application of the master batch. CB, CNT, nickel-coated car-

bon fibers (Ni-CF), and metal fillers were used as the conductive material, and the master batch was applied to CB and 

CNT. The synergistic effect was considered for the electrical characteristics of CB and CNT, and the surface resistivity 

enhancement was confirmed when prepared by a blend. In the production of Nylon66/conductive material composites, 

the Ni-CF content could be adjusted by mixing CB/CNT, which is considered to be advantageous in improving pro-

cessability such as injection molding. It was confirmed that the content of Ni-CF capable of satisfying 50 dB of elec-

tromagnetic wave shielding performance was 20 wt%. It was confirmed that metal fillers have a circular structure, and 

their reinforcing effects in mechanical and electrical properties are inferior to those in Ni-CF.

Keywords: conductive materials, master batch, Nylon66, surface resistivity, shielding performance.

서  론

자동차에 센서 및 컨트롤러 등 각종 전장부품의 적용이 확        

대됨에 따라 급발진 등 자동차 안전문제와 더불어 인체에 직        

접적인 영향을 주는 전자파 차폐에 대한 관심이 증가하고 있        

다. 이러한 전자파에 의한 오작동 등을 전자파 장애(electro-       

magnetic interference, EMI)라 하며, EMI의 영향은 밀집도가      

크고 정밀한 부품을 많이 사용하는 장비일수록 민감하기 때    

문에 소형화, 고집적화, 고속화 및 다기능화를 지향하는 현대    

전기·전자 및 통신산업 등에 있어서 치명적인 장애 요소로 대    

두되고 있다.1,2 따라서 전자파장애에 대한 대책방안으로 엄격    

한 규제가 마련되어 있으며, 전자파차폐기능을 가진 자동차    

부품 소재에 대한 관심과 연구가 증가하고 있다.3,4 전자파 차    

폐 성능은 일반적으로 dB로 나타내며, 30 dB 이상의 소재를    

전자파 차폐 성능을 가지는 것으로 간주하며, 표면저항으로    

는 대략 수 Ω/sq 미만의 값을 나타내는 것으로 알려져 있다.5-7 

탄소나노튜브(carbon nanotube, CNT), 탄소섬유(carbon   

fiber), 카본블랙(carbon black, CB), 그래핀(graphene) 등과 같    
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은 탄소재료는 전기적 성질이 우수하여 도전손실을 증가시키      

기 때문에 전자파차폐에 효과적으로 이용될 수 있다.8,9 또한       

저융점과 고융점 금속을 이용한 고분자 복합소재에 대한 시       

도가 있었다.10 경량화와 전자파차폐를 목적으로 하는 자동차      

용 부품소재로, 기존의 금속 계열 전자파 차폐 소재의 대체        

를 목적으로 고분자에 탄소필러를 첨가한 고분자/탄소필러 복      

합체에 대한 관심이 완성차 업체 뿐만아니라 복합소재 업체       

를 중심으로 기술개발이 진행되어 왔다.11-13 기존의 연구 결       

과에 따르면 CNT를 단독으로 사용할 때보다 전도성 가지 사        

이에 다리 역할을 하는 CB를 혼합한 CNT가 더 큰 전기적         

상승효과를 나타낸다고 한다.14-16 고분자/탄소필러 복합체의    

전기적 특성 및 용융 흐름성을 개선하기 위해서는 고분자내       

의 탄소 필러(CB, CNT 등)의 분산성이 매우 중요하며, 탄소        

필러 분산성 향상을 위해서는 필러를 고농축시킨 마스터배치      

(master-batch, MB)의 적용 여부가 중요하다. 

MB란 착색하고자 하는 수지(resin)를 주원료로 하여, 염/안      

료, 탄소필러를 고농도로 분산시킨 펠렛 형상의 제품이다.      

MB는 기본원료(PE, PP, PET, ABS, PC, Nylon 등)를 사용하        

여 압출이나 사출 등의 방법으로 가공 성형함에 있어서, 만        

들고자하는 제품에 색상이나 어떠한 특수한 기능을 부여하고      

자 할 때, 가루 또는 액상인 안료 또는 첨가제 등의 취급의          

용이함과 분산성을 향상시키기 위해 고농도로 농축시킨 제품      

이다. MB를 사용하면 고분자를 가공할 때 미세한 가루 형태        

의 필러에 비해 각 배합제의 계량을 정확하게 할 수 있으며,         

분산을 좋게 하고 작업 중의 흩날림을 방지 할 수 있다. 기          

존의 연구결과들에 따르면,17 앞에서 언급한 바와 같이 열가       

소성고분자/탄소필러 복합체의 전기적 특성에서 탄소계 필러     

의 열가소성 수지 내 분산이 매우 중요한 것으로 알려져 있         

다. 본 연구에서는 CB와 CNT를 나일론66에 투입하는 방법       

으로 마스터배치(masterbatch, MB) 적용을 검토하였다. 미국     

의 RTP사 제품은 나일론 계열에 탄소 필러가 접가된 복합체        

제품으로 니켈이 코팅된 탄소 섬유가 함유되어 있다. 그러나       

이 제품은 흐름성에 문제가 있는 것으로 알려지고 있다.

따라서 본 연구에서는 자동차 전장부품 하우징 등으로 적       

용되는 나일론66에 전자파 차폐 성능을 부여하기 위해 ①       

RTP 제품 분석, ② CB/CNT의 상승효과 고찰 및 마스터배치        

적용 효과, ③ 50 dB의 전자파 차폐 성능을 만족하는 탄소         

필러(CB, CNT, Ni-CF)의 함량에 따른 차폐 성능 그리고 ④        

Ni-CF와 저/고 융점 금속 필러의 비교 검토 등을 진행하였다.        

위 연구 내용을 토대로 전자파 차폐 성능과 사출 가공성(흐        

름성)을 동시에 확보할 수 있는 최적화 과정을 진행하고자 하        

였다.

실  험

재료. 나일론66은 선진폴리머사(대한민국)의 용융유동지수   

(MI, 275 oC, 2.16 kg) 73 g/10 min, 융점 260 oC, 밀도 1.13 g/     

cm3, 표면저항 1×109 /sq인 A3W를 사용하였고, 카본블랙     

(carbon black, CB)은 평화약품사(대한민국)의 직경 34 nm,     

pH 9, DBP absorption 495 mL/100 g인 KETJENBLACK EC     

600JD를, 다중벽 탄소나노튜브(multi-walled carbon nanotube,    

MWCNT)는 CNT사(대한민국)의 직경 10-40 nm, 길이 1-     

25 µm, 순도 93%인 CTUBE 100을 사용하였다. 니켈 코팅된     

탄소섬유(nickel coated carbon fiber, Ni-CF)는 불스원신소재     

사(대한민국)의 직경 7 µm, 밀도 2.65-3 g/cm3, 전기전도도     

≥ 8.2×103 Ω/cm, 인장강도 ≥ 2.5 GPa이며 길이가 6 mm인     

Mcf chop carbon fiber를 사용하였다. 산화방지제는 Ciba     

specialty chemicals사(Switzerland)의 IRAGANOX 1010을   

이용하였다. 융점이 220 oC인 저융점 금속필러(low metilng     

metal filler, LMF)는 덕산하이메탈사(대한민국)의 SAC 305     

로 직경 20-38 m이며 Sn96.5%/Ag3%/Cu0.5%의 구성 성분     

을 가지는 제품을 사용하였으며, 융점이 1000 oC인 고융점 금     

속필러(high metilng metal filler, HMF)는 선경ST사(대한민     

국)의 silver coated powder로써 직경 25-30 m이며 구리 분     

말에 은을 코팅한 형태의 제품을 사용하였다.

CB, CNT MB, 복합체 제조 및 시편 제작. CB와 CNT 마     

스터배치 제조는 HAAKE Mixer(QC-Mixer 3000, Germany)     

를 사용하였으며, 15 min, 50 rpm, 280 oC 조건에서 CB와     

CNT 함량을 10 wt%로 하여 제조하였다. 나일론66/전도성 물     

질 복합체 제조 시 나일론66와 탄소필러들은 80 oC 오븐에서     

6시간 이상 충분히 건조한 후 이축압출기(바우테크 BA-19,     

L=760 mm, D=19 mm, L/D=40, 대한민국)를 이용하여, 150     

rpm으로 280/280/280/280/280/280/270/265 oC의 조건에 서 나     

일론66/CNT/CB/Ni-CF 복합체를 제조하였다. 이때 CNT와    

CB의 함량은 본 연구실의 기존 연구결과에18 따라 2 wt%로     

고정하였으며, Ni-CF의 함량을 변량하면서 제조하였다. 산화     

방지제는 모든 시편에 대해 0.3 wt%를 첨가하였다. 복소점도,     

표면저항 등을 측정하기 위한 압축시편은 280 oC의 가열프레     

스를 이용하여 제작하였으며, 전자파 차폐 성능 측정을 위해     

사출 시편은 사출기(SeiEX 130, 우진, 대한민국)를 이용하여     

50 rpm, 285 oC에서 제작하였다.

측정. 나일론66/전도성 물질 복합체의 가공 특성을 상대적     

으로 비교하기 위해 복소 점도를 측정하였으며, 직경 25 mm     

의 원형 압축 시편을 동적유변학측정기(Anton paar MCR301,     

Austria)를 이용하여 280 oC에서 0.9 mm gap 간격의 parallel     

plate, 주파수 0.01-100 Hz 범위에서 측정하였고, 변형(strain)     

은 strain sweep 결과 선형 점탄성이 유지되는 20%로 고정하     

였다. 시차주사열용량계(DSC)와 열중량분석기(TGA)는 TA   

Instruments사(USA)의 DSC Q20과 TGA Q50을 이용하였으     

며, 승온 속도를 10 oC/min으로 하여 상온에서 800 oC의 온     

도범위에서 실험을 실시하였고, 모든 열분석은 질소분위기에     

서 실시하였다. 표면저항은 표면저저항 측정기(LORESTA-GP    
 Polym. Korea, Vol. 47, No. 1, 2023
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사 MCP-T610, resistivity tester, Japan)를 이용하였으며, 표면      

저항실험은 두께 2 mm, 2 cm×2 cm의 정사각형 모양의 시편         

으로 4-point probe로 측정하였다. 전자파 차폐 성능을 측정       

하기 위해 KS C 0304의 시험 규격에 따라 차폐효과시험지        

그(ELECTRO-METRICS사 EM-2107A(Shielding effectiveness  

test Fixture, USA))를 이용하였으며, 측정된 결과 분석은 네       

트워크분석기(Agilent 사 E5071C, networkanalyzer, USA)를    

사용하였다. 차폐 시편은 두께 2 mm, 지름 14 cm 이상의 원          

형 모양의 시편으로 사출성형으로 제조하여 사용하였다. 나      

일론66/전도성 물질 복합체의 인장특성은 만능시험기(Qmesys    

QM100T, universal testing machine, UTM, 대한민국)를 이용      

하여 1 mm 두께의 dog-bone형태의 시편으로 cross head       

speed 5 mm/min으로 측정하였다. 굴곡시험은 50×13×2 mm      

의 시편을 3점 굽힘시험으로 cross head speed 1 mm/min으        

로 측정하였다. 탄소 필러의 분산성 확인을 위해 주사전자현       

미경(Tescan VEGA3, scanning eletron microscope, SEM,     

Česká republika)을 이용하였으며, 시편의 관찰표면을 금박 코      

팅을 하여, 가속전압 20 kV으로 관찰하였다.

결과 및 토론

본 연구에서는 전자파 차폐용 고분자 복합소재 시장에서      

최고 물성으로 알려져 있는 미국 RTP사 제품의 차폐 특성을        

보이면서도 사출성형 등이 가능한 복합체를 개발하고자 한다.      

이를 위해서 우선 RTP 복합체의 기본적인 내용을 파악하고       

자 하였으며, 이를 위해 DSC를 이용하여 융점을 확인한 결        

과 261 oC를 나타내었고, 적외선분광기(Perkin Elmer, Spectrum      

1000, FTIR) 스펙트럼의 1723 cm-1에서 카르보닐기(C=O),     

3650 cm-1에서 아민기(NH)를 나타내는 결과로부터 나일론66     

으로 유추하였다. Table 1은 RTP 제품의 분석 결과를 요약한        

것이다.

다음으로 RTP의 무기물 함량 및 종류를 파악하고자 하였       

으며 Figure 1은 SEM-EDS 결과를 나타낸 것으로 SEM 사        

진에서 흰색 부분의 섬유 형상에 대한 EDS 분석결과 Ni 성         

분이 검출되었고 Ni-CF를 사용한 것으로 유추할 수 있었다.       

무기물의 함량 측정을 위해 TGA를 측정하였고, Figure 2에       

TGA 측정결과를 나타내었으며 무기물의 함량이 대략 35-40%      

의 탄소계 필러(Ni-CF 등)를 함유하고 있는 것으로 판단된다.

RTP에 대한 전자파 차폐 성능 분석 결과 70-80 dB 이상을     

나타내었고 표면저항은 표면 저항이 1.28 /sq로 분석되어,     

탄소 필러 formulation 선정 시 기준을 표면 저항 100 /sq.     

수준을 기준으로 formulation 연구를 진행하였다. 탄소 필러     

formulation에서 흐름성에 많은 영향을 주는 Ni-CF 함량을 최     

소화하기 위해 상승효과가 보고된 CB와 CNT를 대상으로 나     

일론66에 혼합하는 것을 1차로 진행하였다. 이전의 연구결과     

를 보면,18 CNT와 CB를 단독으로 사용한 복합체의 경우 필     

러의 함량이 2 wt%일 때 급격하게 표면 저항 값이 감소되는     

것을 보이며, 그 이상의 경우 큰 차이를 보이지 않는데 이는     

이미 전도성 필러들이 매트릭스에 전기적 네트워크 구조를     

형성하였기 때문으로 해석할 수 있다. 전기적 네트워크 구조     

를 형성하기 전의 임계농도에서 CNT와 CB이 혼합하여 첨     

가될 경우 전기적 네트워크 구조를 형성하는데 용이하게 되     

는데 이를 혼합 상승효과(double percolation)라 한다.18 이러     

한 현상은 종횡비가 서로 CNT와 CB일 경우, CNT 사이에     

비어있는 공간(gap)을 CB가 bridge 역할을 하여 경로를 형성     

하게 되기 때문이라고 설명하고 있다. 본 연구에서는 CB 4     

wt%, CNT 4 wt% 그리고 CB 2 wt%/CNT 2 wt%를 혼합하     

Table 1. Basic Properties of RTP Composite

Melting Point (℃) 261.5

Residue by TGA (%) 35-40

Surface resistivity (/sq) 1.28

Complex viscosity at 0.01 Hz (Pa·s) 3×108

Tensile strength (MPa) 29

Flexural modulus (GPa) 3.99

Figure 1. SEM images and EDS analysis data of RTP composite.

Figure 2. TGA thermograms of pure Nylon66 and RTP composite.
폴리머, 제47권 제1호, 2023년
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여 복합체를 제조하였고 후반부에 MB 적용 전후를 비교하       

여 분석하였다. 

Figure 3은 나일론66과 나일론66/탄소 필러 복합체의 주파      

수(frequency)에 따른 복소 점도(complex viscosity, *)를 나      

타낸 것이다. 복소 점도는 나일론66/탄소필러 복합체들이 나      

일론66 보다 상대적으로 높은 값을 보이는 것을 확인할 수        

있다. 특히 CNT가 첨가될 경우 높은 복소 점도를 보이는데,        

이는 CNT의 높은 종횡비에 의해 구형의 CB과 비교하였을       

때, 높은 점도를 가지게 되기 때문으로 판단된다. 그러한 이        

유로 CB과 CNT를 혼합하여 제조된 복합체의 경우 CB과       

CNT의 평균 값의 복소 점도 거동을 보인다.

Figure 4는 나일론66/CB/CNT 복합체의 열분해거동을 고찰     

하기 위해 TGA를 측정하고, 그 결과 값을 나타낸 것이다. 분         

해 온도는 무게 감소율이 5%되었을 때를 측정한 값으로 순        

수 나일론66은 384 oC이고 복합체인 나일론66/CB, 나일론66/      

CNT/CB, 나일론66/CNT의 경우 분해 온도가 각각 393.9,      

393.8, 394.8 oC였다. 이는 탄소계 필러를 첨가하여 고분자와       

복합체를 만들 때 일반적으로 열 안정성이 증가하는 현상과       

일치한다. 나일론66/CNT인 경우가 가장 높은 열분해 온도를      

나타내지만, 나일론66/CNT/CB와 나일론66/ CNT의 열분해    

온도에는 큰 차이가 없는 것으로 확인되었다.

나일론66에 CB와 CNT의 함량 변경 시험을 진행한 결과       

CB와 CNT를 혼합 사용하는 경우가 가장 우수한 특성을 나        

타낸 것으로 확인되어 이를 기준으로 Ni-CF 추가 혼합 연구        

를 진행하였으며, Ni-CF 함량 별 표면 저항의 경우, Ni-CF        

10 wt%는 8.47 /sq, Ni-CF 15 wt%는 8.23 /sq, Ni-CF 20          

wt%는 3.83 /sq, Ni-CF 30 wt%는 1.23 /sq를 나타내었다. 표         

면 저항이 RTP 수준을 만족하기 위해서는 Ni-CF를 30 wt%        

포함해야 하는 것으로 확인되었다. 위 결과에 따라 30 wt%까        

지의 Ni-CF 함량을 가지는 복합체와 RTP의 전자파 차폐 성        

능을 측정하였다. 

Figure 5는 Ni-CF 함량에 따른 복합체의 전자파 차폐 성능     

을 확인하기 위해 가열프레스를 이용하여 제작한 시편의 주     

파수에 따른 차폐 성능(dB)를 나타낸 것이다.

Ni-CF의 함량이 10, 20, 30 wt%로 증가함에 따라 차폐 성     

능이 증가함을 보여주었고, Ni-CF의 함량이 10 wt%일 때 평     

균 26.5 dB을 나타내었고, 20 wt%일 경우 평균 42.17 dB, 30     

wt%의 경우 65.98 dB를 나타내었다. 전자파 차폐 성능이 50     

dB 이상일 경우 99.99%의 전자파 에너지가 반사 또는 재료     

에 흡수되기 것으로 알려져 있기 때문에 50 dB를 일반적으로     

전자파 차폐 소재 개발 시 기준 값으로 활용하고 있으며, 본     

연구결과에서는 Ni-CF 함량이 20-30 wt%일 때 50 dB를 만     

족하는 것으로 확인되었다.

전자파 차폐를 위한 고분자 복합소재의 경우 탄소 필러와     

Figure 3. Complex viscosity of Nylon66/CB/CNT composites. Figure 4. TGA thermograms of Nylon66/CB/CNT composites.

Figure 5. EMI shielding effectiveness of Nylon66/CNT/CB//Ni-CF 

composites and RTP.
 Polym. Korea, Vol. 47, No. 1, 2023
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함께 금속 필러의 적용도 진행되었고, 본 연구에서는 저융점       

(주석, LMF)과 고융점(구리, HMF)의 금속 필러를 혼합 사용       

하여 Ni-CF와 비교 검토하였다. Figure 6은 CB 2 wt%와        

CNT 2 wt%가 혼합된 나일론66에 Ni-CF가 20 wt% 첨가된        

경우와 금속 필러가 동일 함량 이상 처방된 복합체의 표면        

저항을 나타낸 것이다. 

Figure 6으로부터 LMF와 HMF를 혼합 사용하거나 HMF      

를 Ni-CF의 함량과 동일하게 20 wt%를 처방하고 LMF를 10        

wt% 추가 처방하여도 Ni-CF 복합체 수준의 표면 저항이 나        

타나지 않음을 확인할 수 있었다. 이로부터 전기적 특성 측        

면에서 금속 필러 보다는 니켈 코팅된 탄소섬유가 더 유리함        

을 알 수 있었다. NI-CF와 금속 필러를 사용한 복합체의 기         

계적 특성을 추가적으로 분석하여 Figure 7에 나타내었다.      

Figure 7은 복합체의 인장강도(a)와 굴곡탄성률(b)을 나타낸     

것으로, 나일론66/CNT/ CB에 Ni-CF 20 wt%와 LMF/HMF      

를 각각 10 wt%, LMF/HMF를 10 wt%/20 wt%씩 첨가한 복         

합체의 기계적 물성을 비교한 그래프이다. 인장강도와 굴곡      

탄성률 모두 나일론66/CNT/CB/MF보다 나일론66/CNT/CB/   

Ni-CF 복합체의 경우가 높은 물성을 나타내었으며, 특히 굴       

곡탄성률의 경우 그 차이가 더욱 크게 나타남을 확인할 수        

있었다. 이는 CF의 경우 섬유상 소재로 굴곡 특성에 대한 보         

강 효과가 우수한 반면 금속 필러의 경우 원형에 가까운 구         

조로 보강 효과가 상대적으로 열세하기 때문으로 해석된다.

Figure 8은 Ni-CF와 금속 필러가 적용된 복합체의 인장시       

험 후 파단면의 SEM 사진을 나타낸 것이다. Ni-CF의 경우        

섬유상의 구조가 보이는 반면 구형의 금속 필러가 적용된 경        

우 필러가 이탈된 원형 구조의 빈 공간이 나타남을 확인할        

수 있고, 이와 같은 원형 형태의 분산은 전기적 네트워크 형         

성에 분리하기 때문에 전기적 특성이 열세하고 또한 기계적       

인 보강 효과도 저하되는 것으로 판단된다. 저 융점 또는 고     

융점 금속 필러가 전기적 특성 향상을 위해 고분자에 혼합되     

는 연구가 시도되기는 하지만 본 연구에서는 Ni-CF의 효과     

가 더 우세한 것으로 확인되었다.

서론에서 언급했듯이 고분자/탄소 필러 복합체의 전기적 특     

성에서 탄소계 필러의 열가소성 수지 내 분산이 매우 중요한     

것으로 알려져 있다. 본 연구에서는 CB과 CNT의 나일론 내     

의 분산성 향상을 위해 마스터배치 적용을 검토하였다. Figure     

Figure 6. Surface resistivity of Nylon66/CNT/CB//Ni-CF and metal 

filler composites.

Figure 7. (a) Tensile strength; (b) flexural modulus of Nylon66/

CNT/CB//Ni-CF and metal filler composites.

Figure 8. SEM photos for fractured surfaces of Nylon66/CNT/CB/

/Ni-CF and metal filler composites.
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9는 마스터배치를 적용하지 않은 복합체와 마스터배치를 적      

용한 복합체의 표면 저항을 비교한 것이다. Ni-CF 함량을       

10 wt%로 고정하고 MB 적용 여부에 따라 나일론66/CNT/       

CB/Ni-CF, 나일론66/CNT/CB(MB)/Ni-CF, 나일론66/CNT  

(MB)/CB/Ni-CF, 나일론66/CNT (MB)+CB(MB)/Ni-CF에 대해   

각각 8.91 /sq, 5.80 /sq, 4.69 /sq, 4.88 /sq로 측정되었         

다. 마스터배치를 이용한 복합체는 마스터배치를 적용하지 않      

은 복합체보다 표면 저항 값이 크게 낮아진 것을 확인 할 수          

있었는데, 이는 마스터배치가 1차적으로 탄소필러들을 분산     

시키는 역할을 함으로써 전도성 네트워크 형성에 유리한 것       

으로 해석 할 수 있다. 특히 CB보다는 CNT에 MB가 적용된         

경우에 표면 저항 감소가 두드러지게 나타남을 알 수 있었고,        

이는 구형의 CB보다는 종횡비를 가지는 CNT의 분산이 어       

렵기 때문에 MB의 효과가 우세하게 나타나는 것으로 설명     

할 수 있다.

유변학적 특성은 분자구조 변화 및 무기 필러에 의한 점탄     

성 변화 등의 평가와 더불어 고분자의 흐름성 평가에 활용되     

는 특성이다.19-21 Figure 10은 나일론66과 나일론66/탄소필러     

복합체 그리고 RTP의 주파수(frequency)에 따른 복소 점도를     

나타낸 것이다. RTP 복합체와 비교할 때 나일론66과 비교할     

때 3 종류의 나일론66/탄소필러 복합체 모두에서 낮은 복소     

점도를 나타내었다. 이들 자료는 나일론66/탄소필러 복합체     

가 RTP보다 가공 시 유리하다는 간접적인 증거이다. 순수 나     

일론66과 비교 시에는 전체적으로 약간 높은 값을 나타내고     

는 있지만 차이가 크지 않아 사출성형에서 특별한 가공조건     

변경 없이도 가공이 가능한 수준으로 판단된다.

결  론

본 연구에서는 나일론66에 CNT와 CB를 혼합 사용할 때     

전기적특성에 상승효과가 나타남을 확인하였고, 마스터배치    

를 적용할 때 표면 저항 개선효과가 양호함을 확인하였다. 특     

히 종횡비가 큰 CNT에 MB가 적용될 때 개선 효과가 더 우     

수함을 확인하였다. Ni-CF의 함량이 증가할수록 나일론66/     

CNT/CB/Ni-CF 복합체의 표면 저항은 감소하였고 Ni-CF의     

함량이 20-30 wt%일 때 표면 저항이 5 /sq 미만의 값을 나     

타냄을 확인하였다. 또한 Ni-CF의 함량이 20 wt%일 때 전자     

파 차폐 성능이 목표로 하는 50 dB 이상의 값을 나타내었다.     

결론적으로 CNT에 MB가 적용되고 2 wt% CNT와 2 wt%     

CB를 각각 함유하며 Ni-CF 20 wt%를 포함하는 나일론66/     

CB/CNT/Ni-CF 복합체의 경우 전자파 차폐 성능을 만족하면     

서도 Ni-CF 함량을 일정 부분 감소시킬 수 있어 사출성형 시     

가공성 확보가 가능할 것으로 판단된다. 금속 필러를 이용하     

여 복합체를 제조한 결과 Ni-CF보다 인장강도, 굴곡탄성률     

및 표면저항에서 모두 열세한 결과를 나타내었고 이는 원형     

의 금속 필러의 경우 전기적 네트워크와 섬유 보강 효과에     

있어 Ni-CF보다 불리하기 때문으로 SEM 결과를 통해 간접     

적으로 확인하였다.
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